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Como realizar una evaluacion detallada de
la corrosion del hormigdn en cuatro pasos

Los puentes y edificios de hormigén se enfrentan a un problema a largo plazo: la corrosion de la armadura de acero, que
reduce el rendimiento estructural y termina por colapsar.

Este es uno de los principales problemas de durabilidad, y causa una pérdida global de 2.500 millones de délares al afio en .

La evaluacion de la corrosién del hormigén es una tarea muy importante que la mayoria de los inspectores deben realizar en
cualquier inspeccion relevante de estructuras de hormigon.

El proceso es bastante complejo e implica el uso de muchos sensores, ya que se trata de una prueba probabilistica en la que
influyen factores externos como la humedad, la temperatura, la exposicion a la luz, el contenido de cloruros y carbonatos,
etc.

No obstante, es posible obtener una evaluacion detallada de la corrosién siguiendo los siguientes pasos (este es un ejemplo
real en el que se utiliza un bloque de demostracién y en el que se explica codmo realizan normalmente nuestros usuarios un
ensayo de corrosion del hormigon):
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Corrosion test block for potential mapping
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Note: only the lowest left anode (2% CI) was activated in this test.

1. Probabilidad de corrosion: Estime la probabilidad de corrosion con el método del potencial de media célula (utilizando
la corrosion Profometer) - las zonas en purpura y rojo tienen una mayor probabilidad de ser corroidas.
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Corrosion likelihood using Profometer Corrosion

2. Evaluacion del recubrimiento: Detectar y cartografiar el recubrimiento de hormigén (utilizando el Profometer PM8000
Pro). La falta de recubrimiento de hormigén puede dar lugar a una mayor probabilidad de corrosién, ya que las armaduras
estan menos protegidas contra las agresiones ambientales.
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Concrete cover data using Profometer PM8000 Pro

3. Estimacion de la resistividad : Estime la resistividad del hormigén (utilizando Proceq_Resipod). Las zonas de baja
resistividad tienen mas probabilidades de desarrollar problemas de corrosion, ya que la permeabilidad es mayor y los
cloruros y la carbonatacién pueden llegar a mayor profundidad.


https://www.screeningeagle.com/es/products/resipod

Concrete resistivity results using Resipod
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4. Mapas de Deterioro : Es posible desarrollar un Mapa de Deterioro para ver mas de cerca la intensidad de reflexion de la
sefial (utilizando Proceq_GP8x00 y GPR Insights). Este mapa ayuda a identificar areas con una alta probabilidad de
deterioro; por ejemplo, areas con corrosion, materiales mas débiles, menor densidad, mayor permeabilidad, etc.



https://www.screeningeagle.com/es/products/category/concrete/ground-penetrating-radars-gpr
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Deterioration map using GPR Insights

La combinacién de estos datos inteligentes procedentes de estos cuatro potentes sensores es de vital importancia, ya que
mejora la calidad de la inspeccion del potencial de media celda, un método cualitativo que puede verse afectado por factores
externos como la temperatura y la humedad. Estos datos exhaustivos proporcionan una vision de 360 grados a los expertos
en corrosion y ayudan a tomar decisiones de mantenimiento y reparacion. jAhora puede llevar la evaluacion de la corrosion a
un nuevo nivel!

Explore mas aplicaciones, casos practicos y consejos para investigar el hormigén en nuestro Espacio de inspeccion.
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