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Métodos de prueba de resistencia del
hormigon

La resistencia del hormigdn es un parametro importante. Sin embargo, comprobar la resistencia del hormigén no es tan
sencillo.

Para las nuevas construcciones, se pueden verter cilindros o cubos de hormigén y curarlos, o para las estructuras existentes,
se pueden extraer testigos. A continuacion, se tritura destructivamente una serie de esas muestras en una maquina de
ensayos.

Utilizando métodos estadisticos, se puede determinar la resistencia caracteristica del hormigon. Por ejemplo, segun la norma
EN, el hormigén moldeado tiene un valor en el que 206, el 95% de los valores de ensayo tienen que estar por encima de este
valor de resistencia caracteristica.
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The curve peak coincides with the average of the
compressive strength and is normally known as the mean
compressive strength f,,,. f

The characteristic compressive strength is. !owerthan the

mean compressive strength and both may lypleelly be
 related with the following expression:
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Es cierto que los métodos tradicionales de ensayo de la resistencia del hormigén no son tan sencillos y resultan bastante
costosos. Ademas, el hormigén nunca es uniforme. Si se toman muestras mientras se vierte el hormigén, estas muestras no
se colocan, compactan o curan como el hormigén colocado en la estructura real. Mientras tanto, las muestras de nucleo de
una estructura existente se alteran durante el proceso de extraccién. Todos estos factores afectan al valor estimado de la
resistencia.

Como puede ver, no existe un Gnico valor verdadero de resistencia del hormigoén, sino que se trata de un método estadistico.

Pero no se preocupe: para un disefio, se aplican factores de seguridad o resistencia adicionales a los valores de resistencia
caracteristicos probados destructivamente que se han mencionado. En general, un enfoque bastante seguro y conservador.

¢Existen otros métodos que permitan reducir el nuamero de
ensayos destructivos o incluso eliminarlos por completo?
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Si, los hay, y aqui es donde entran en juego los martillos de rebote Schmidt para la estimacion de la resistencia y uniformidad
del hormigon. Inventamos el principio de Schmidt hace mas de 60 afios y el método es totalmente no destructivo.

El Schmidt Live original se basa en principios mecanicos para medir el rebote de un émbolo que golpea la superficie del
hormigén y el Schmidt Live plateado es un principio éptico que mide el rebote del émbolo. Este valor de rebote puede luego
traducirse en resistencia del hormigon utilizando diversas curvas de correlacion.

De acuerdo con muchas normas internacionales, puede correlacionar nuestros valores de rebote Schmidt Live con los
valores estadisticos de los ensayos de aplastamiento, reduciendo el nimero de ensayos destructivos, que son caros y
requieren mucho tiempo. Es estupendo poder ahorrar dinero a su cliente al tiempo que se obtienen resultados alin mas
fiables.




Al igual que la obtencién del resultado de los ensayos de aplastamiento, el método de rebote también es estadistico. Si se
utiliza correctamente, proporciona una estimacion de la resistencia del hormigén mas fiable, holistica y mucho mas rentable
cuando se combina con unos pocos ensayos de aplastamiento.

Para usuarios avanzados, basandose en las Gltimas normas internacionales, y para determinar una clase de resistencia a la
compresion conforme del hormigén, puede eliminar todas las muestras de testigos destructivas y utilizar Gnicamente el
Schmidt Live. ¢ A que es eficiente?

Como optimizar el flujo de trabajo de los ensayos de resistencia
del hormigon

1. Schmidt Live permite un flujo de trabajo totalmente digital que puede realizar facilmente una sola persona.
2. Cada valor de rebote se muestra en el martillo, incluida una rapida evaluacién estadistica.

3. Todas las conversiones del valor de rebote a la resistencia del hormigén segln las normas seleccionadas, o basadas en
sus propias curvas de conversion, se realizan en una aplicacién movil.

4. Esto también incluye la generacion de informes con un solo clic y la posibilidad de afiadir también al informe algunas
imagenes del objeto ensayado.

Lo que lleva dias para los ensayos de aplastamiento, horas con un martillo analdgico, ahora sélo lleva minutos con el
Schmidt Live. Cubre un mayor rango de resistencias del hormigon - gracias al método 6ptico tiene un desgaste reducido y
debido a su mitologia patentada, es extremadamente preciso.

Si usted siempre ha usado el Schmidt Original y se siente comodo con el valor R, el Schmidt Original Live ciertamente hace
un excelente trabajo en total cumplimiento de los estandares y tiene todos los beneficios digitales.
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Visite nuestro espacio de inspeccion para obtener mas consejos sobre cémo optimizar el flujo de trabajo de las pruebas de
resistencia del hormigén y muchos otros temas relacionados para ayudar a proteger el mundo construido.



