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AvaliacOes concretas eficientes em
ambientes operacionais complexos

Uma colaboragdo de pesquisadores da Universidade de Sevilha , Espanha e Universidade de Lisboa , Portugal usaram a
Screening Eagle Technologies Proceq_GP8800 para investigar estruturas de concreto em ambientes operacionais
complexos.

Um estudo foi realizado em um edificio localizado perto do mar e, portanto, exposto a muitos estressores ambientais, e o
outro estudo foi realizado em um bunker de radioterapia. Em ambos os casos, foi necesséaria uma investigagdo completa do
concreto e o Proceq GP8800 foi usado para determinar o layout do vergalhdo e identificar outros detalhes importantes, como
vazios e camadas, tudo feito no local, de forma nao destrutiva e em tempo real.

Estudo 1 - Edificio de varios andares

O objeto do primeiro estudo [1] foi um edificio de varios andares construido em 1996, a uma distancia de 50-100m da costa
maritima da Espanha. O edificio esta sofrendo descolamento do revestimento de concreto e corrosdo das armaduras. O
objetivo foi caracterizar detalhadamente o estado dos materiais que compdem a fachada de concreto aparente.

Os pesquisadores usaram o Proceq GP8800 para determinar o layout do vergalhdo e, junto com um medidor de cobertura,
determinar o cobrimento do concreto. Eles descobriram que havia areas sem vergalhdo e areas onde a cobertura de
concreto era menor do que o recomendado pelos padrées nacionais na época da construcédo. Eles também foram capazes
de identificar defeitos (vazios) nos radargramas; estes estavam presentes na fachada mais exposta a pulverizagao marinha e
estas areas apresentavam um risco iminente de desprendimento. Os pesquisadores concluiram que ndo era apenas o
ambiente marinho que contribuia para o mau estado do edificio, mas também a ma colocagdo dos vergalhdes. A
recomendacao para o futuro do edificio é a implementagao de um programa de manutengao preventiva periodica.
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Leia o artigo completo, Andlise das alteracGes apresentadas em uma fachada de concreto branco exposta a um ambiente

marinho , incluindo os resultados de outros métodos de teste.

Estudo 2 - Bunker de radioterapia

O objeto do outro estudo [2] foi um bunker de radioterapia construido na década de 1980 e localizado em um hospital na
Espanha. Abriga equipamentos para tratamento de cancer e o concreto funciona como isolante, evitando possiveis emissdes
de radioatividade além da blindagem do préprio equipamento. O concreto usado para esse fim deve ser espesso e denso.
Informag0es insuficientes sobre a estrutura estavam disponiveis na documentagdo. No entanto, uma adaptagdo recente do
bunker para acomodar novos equipamentos permitiu aos investigadores testar minuciosamente uma parede e descobriram
que era uma parede dupla com camadas de concreto convencional e concreto de barita. Este Ultimo é comumente usado em
bunkers de radioterapia e inclui barita em vez de agregado convencional devido a densidade adicional que proporciona.

O objetivo do estudo foi investigar as caracteristicas construtivas e estruturais do restante do bunker, caracterizar o concreto
com o qual foi construido para determinar seu estado atual. Os pesquisadores usaram o Proceq GP8800 para determinar o
layout do vergalhdo e verificar se ha "paredes duplas”. Eles descobriram que o reforco estava em boas condi¢des e que
algumas das paredes realmente pareciam ter duas camadas — concreto convencional e concreto de barita. Eles inferiram
isso porque duas camadas de vergalh&o foram detectadas com aproximadamente 40 cm de disténcia; no entanto, isso s6
pode ser confirmado com testes destrutivos que ndo sdo permitidos nessas paredes. Eles concluiram que o GPR poderia
confirmar o reforco da protecé@o contra radiacdo sem realizar testes destrutivos na parede.
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Leia o artigo completo, Caracterizacao e avaliacdo radioativa do concreto de um bunker de radioterapia , incluindo os
resultados de outros métodos de teste.

Ambos os estudos demonstram a utilidade do GPR como um método de teste no local que complementa métodos cientificos
mais complexos e caros. Eles também demonstram claramente a alta qualidade dos dados obtidos da antena GP8800 e a
flexibilidade do software de aplicativo GP para investigagfes fora do padréo.

Estamos ansiosos para compartilhar mais trabalhos de pesquisa para os quais o software e os sensores da Screening Eagle
contribuiram.
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