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ASTM A1038-2026：对 UCI 硬度测试验证
的主要修订
UCI 仪器验证的新变化
ASTM A1038-26 已正式发布，它改变了 UCI 仪器的验证方式。

新修订版引入了两个重大变化，直接影响到仪器的鉴定和现场使用。

❌校准不能再用于强制通过验证
根据以前的标准，操作员可以在验证后使用钢参考块调整 UCI 仪器，即使设备明显性能不佳。

如果 5 次测量的平均值超出允许误差容限 E，则仪器验证失败。不允许通过操作员级别的调整使其重新符合
要求。

这一修改堵住了一个长期存在的漏洞，该漏洞允许已降级或维护不善的探头继续运行--通常不会被发现。

✅ 新的强制性标准：重复性 Rv
这可以说是 ASTM A1038-26 中最具影响力的变化。以前版本的标准只要求至少 5 次测量的平均值在公差范
围内。单个读数的差值不在评估范围之内。

新标准通过引入强制性重复性标准 Rv（计算公式为Rv = ( (Xmax - Xmin) / Xref )× 现在定义了允许的最大重
复性限制：

📌 < 500 HV → Rv 不得超过 6%

📌 ≥ 500 HV → Rv 不得超过 8% 产生不一致读数的探头--即使其平均值在公差范围内--现在将被清楚地识别
出来，并必须停止使用。
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